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Nokian Kodin Terran saumaton betonilattia on viimeis-
telty kirkkaaksi hionnalla ja suojattu Dyny Oy:n litiumsili-
kaattikasittelyilla.

0.5 L T

) Halkrsman vy, mm

Pintahalkeamat, jotka normaalisti hyvaksytaan ulkona-
kdsyista. Halkeamaleveyden lisaksi halkeamien maaran
tulee olla 2-3 halkeamaa / 10-15 m?.

Dyny Oy

Maanvaraisten betonilattioiden toteutus on edel-
leen haastavaa péétellen viimeaikaisesta lehtikir-
joittelusta ja lukuisista esiin tulleista rakennusvir-
heistd. Kehitysté on kuitenkin tapahtunut niin mate-
riaali- kuin tydmenetelmissakin.

Rakenteita ja niiden toimintaa voidaan analysoi-
da entistd tarkemmin ja helpommin seké ottaa eri-
laiset rakentamisen ja kdytdn aikaiset tekijét huo-
mioon. Lukuisat lattioiden rakentamiset virheet
osoittavat, ettd lattiaa ei koeta rakenteena, jonka
laatuun tulisi panostaa. Tietoa ja taitoa kylld on ja
hyvid esimerkkejd on myds kohteista, joissa loppu-
tulos on huippuluokkaa.

Betonilattioiden toteutuksessa yleisimmat korjaus-
tarvetta aiheuttavat virheet liittyvét halkeiluun,
reunojen ja nurkkien nousuun, pinnan tasaisuu-
teen, erilaisiin pintojen virheisiin, vérin tasaisuu-
teen ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Varsin merkit-
tdva ylldpitoon liittyva kustannuserd on kutistumis-
ja liikuntasaumat, joiden suunnittelua ja toteutusta
ei hallita. Puutteellisesta suunnittelusta ja toteu-
tuksen laiminlyénneistd aiheutuu merkittavia kus-
tannuksia rakennuksen kayttovaiheessa ja jo ennen
rakennuksen kayttoonottoa. Laadun kustannuksella
saavutetut sdastdt menetetddn usein moninkertai-
sesti kdytdn aikana. Ruotsissa tehdyn kartoituksen
mukaan lattioiden vauriot ovat noin 10 % kaikista
betonirakentamisen vaurioista ja lattioiden vauri-
oista yli 30 % johtuu eri syistd johtuvasta halkeilus-
ta. Selvityksen kartoitettiin myds yleisimpia vauri-
oiden korjauskustannuksia:
— pintavaurioiden ja -virheiden korjaus

20...70 euroa /m?
— halkeamien korjaus 20...70 euroa /jm
— timanttihionta 10...20 euroa /m?
— lattian purku 70...600 euroa /m?

Virheellisestd suunnittelusta ja toteutusvirheistd
voi aiheutua myds terveydellisid haittoja. Maapoh-
jan kosteus voi tunkeutua lattiarakenteisiin ja aihe-
uttaa kosteus- ja homevaurioita seké terveydelle
haitallisia pdastoja sisdilmaan. Lattian puutteelli-
nen tiiviys (saumat, halkeamat, lapiviennit) voi ai-
heuttaa radonpitoisuuden nousua sisdilmaan.

Téssé artikkelissa pyritddn antamaa kdytannon
ohjeita, joilla maanvaraisten lattioiden toteutus-
vaiheen vaurioita voitaisiin vahentda tai koko-
naan estad. Halkeilun vélttdminen on erityisen
tarkedd kaytttkohteissa, joissa betoni jaa naky-
vaksi pinnaksi.
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Kutistumatyyppien ajoittuminen betonin valun jélkeen.

Tarkastelu keskittyy péddasiassa laaja-alaisiin
teollisuus- ja liikerakennusten lattioihin, joissa be-
toni jaa nakyvaksi pinnaksi (hierto-, sirote- tai mosa-
iikkipinta) ja joissa betonipinnalle ja lattian toimi-
vuudelle asetetaan tavanomaista suurempia vaati-
muksia.

LATTIOIDEN HALKEILU

Jotta betonilattioiden halkeilua voitaisiin rajoittaa

tai siltd kokonaan vélttyd, on tunnettava halkeilun

syyt. Maanvaraisissa betonilattioissa halkeilu voi
johtua seuraavista syista:

— veden haihtuminen tuoreesta rakenteesta sitou-
tumisen ja kovettumisen alkuvaiheessa
(plastisen vaiheen halkeilu)

— veden ja sementin kemiallisista reaktioista johtu-
va kutistuminen

— veden haihtuminen betonin kovettumisen aikana
(pitkaaikaiskutistuma)

— lampdtilan muutokset rakenteessa, erityisesti
jadhtyminen (ulkoisen lampotilan muutos, raken-
teen oma ldmman tuotto)

— kuormituksista tai alustan muodonmuutoksista
aiheutuva halkeilu

Veden ja sementin valisista kemiallisista aiheutuva
kutistuma sisdltyy kuivumiskutistuma-arvoihin eika
sitd tarvitse erikseen ottaa huomioon. Betoni kutis-
tuu myos, kun sementtikivi reagoi ilmassa olevan
hiilidioksidin kanssa. Talla kutistumalla ei ole kay-
tanndn merkitysta lattioissa.

Kalme ensiksi mainittua halkeilua aiheuttavaa
syyta liittyvat betonin koostumukseen ja jalkihoi-
toon. Merkittavin halkeilun syy on kosteuden liialli-
nen tai hallitsematon poistuminen rakenteesta.
Myos kosteuden sitoutumisella kemiallisesti (hyd-
rataatio) on merkitysta betoneilla, joissa sementti-
madrat ovat suuria. Lattiarakenteessa on haihdut-
tavaa pinta-alaa paljon suhteessa rakenteen mas-
saan. Mitd ohuempi rakenne on, sité riskialttiimpi
rakenne on halkeilulle. Betonin sitoutumisvaihees-
sa (< 24 tuntia valusta) tapahtuvasta veden haihtu-
misesta johtuva halkeilu on moninkertainen kuivu-
miskutistumisesta aiheutuvaan halkeiluun verrattu-
na. Kuivumiskutistuman suuruus hyvanlaatuisella
betonilla on 0,5...1,0 mm/m. Jos pyritdan kutistu-
maan < 0,6 mm/m, tulee betonin koostumus maa-
rittda tapauskohtaisesti.
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Bregenzin taidemuseossa Itavallassa on kiiltavéksi hiottu
saumaton betonilattia. Arkkitehti Peter Zumthor.
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Plastisen kutistuman maéra (< 24 tuntia valusta)
voi vaihdella olosuhteista riippuen erittdin paljon:
— plastista kutistumista ei kdytanndssa tapah-
du, kun veden haihtuminen betonin pinnalta
on estetty

— kutistuminen on < 1 mm/m, kun veden haihtu-
minen tapahtuu esteettd, mutta ilman virtausta
eiole

— kutistuminen on noin 4 mm/m, kun ilmavirtaus
on 4 m/s ja kosteuden haihtuminen tapahtuu
esteettd (jalkihoito laiminlydty)

Ladmpdtilanmuutoksista johtuva halkeilua voidaan
rajoittaa lattiarakenteissa pitdmalld olosuhteet
mahdollisimman vakiona sitoutumisen ja kovettu-
misen aikana. Rakenteen nopea jadhtyminen ko-
vettumisen alkuvaiheessa on erittdin vaarallista ja
johtaa suuriin halkeamiin.

Hydrataatiosta johtuva ldmmdnnousu ja jadhty-
minen voivat aiheuttaa halkeilua tapauksissa, jos
betonin lujuusluokka ja/tai laatan paksuus on ta-
vallista suurempi.

Kuormituksista ja alustan muodonmuutoksista
(painumat, puutteellinen pohjan tiivistys) syntyvé

EUTETUMISHALKEILUN VAHEN TAMINEN

Kutistumishalkeilu voidaan rajoittaa periaatteessa
kahdella eri tavalla.

halkeilu voi johtua esimerkiksi suunnitteluvirheista
tai virheista alustan tiivistyksessa. Liikunta- ja ku-
tistumissaumojen ldheisyydessad laatan reunat ja
nurkat nousevat koholle, koska lattia kuivuu yleen-
séd pintaosistaan nopeammin kuin laatan alapinta.
Naissa kohdin laattaan syntyy halkeamia jo varsin
pienilld kuormituksilla, jos rakennesuunnittelussa
rakennetta ei ole mitoitettu kestdmaan em. kuormi-
tustilannetta. Halkeamien leveys nurkkien noususta
riippuen voi olla suuruusluokkaa millimetri tai
enemman.

Plastiset kutistumishalkeamat syntyvét varsin
pian pinnan tasoituksen ja hierron jalkeen. Syyna
on veden nopea haihtuminen betonin pinnasta.
Lampétila, [dmmon sateily ja ilmavirtaukset ovat
suurimmat vaikuttavat tekijat. Myés betonin koos-
tumuksella (veden méara betonissa, sementin maa-
rd) on vaikutusta tahan halkeilutyyppiin. Plastiset
halkeamat voivat olla pinnassa 2-3 mm leveitd,
mutta kapenevat nopeasti. Halkeamat voivat olla
hajanaisesti risteilevia (verkkomaisia) tai raudoituk-
sen mukaan suuntautuneita. Veden haihtumista es-
tetddn suojaamalla haihtuvat pinnat jalkihoitoai-
neella tai peitteelld esimerkiksi muovikalvolla.
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Nokian Kodin Terran saumaton ja kiiltavaksi hiottu be-
tonilattia on suojattu dynyPRO-kasittelylla. Litiumsilikaat-
tiaineet koventavat, tiivistdvat ja suojaavat kovalle rasi-
tukselle joutuvaa betonilattiaa. Ensin kovettaja-aine
sumutetaan lattiaan, senjdlkeen lattia hiotaan haluttuun

kiiltoasteeseen ja lopuksi pintaan levitetdan 2-3 kerrosta
pinnan “sulkevaa” ainetta. K&sittely suojaa ja lisaa pin-
nan kulutuskestdvyyttd, estdd nesteiden imeytymista,
antaa lattiaan halutun kiillon ja helpottaa puhtaanapitoa.

Plastisen kutistumisen valttdmiseksi on tarkeaa,
ettd betoni sitoutuu nopeasti ja hierto aloitetaan
oikeaan aikaan. Hierrolla tiivistetd@n betonin pin-
taa ja estetdan veden haihtumista.

Betonin kovettumisen aikainen ja sen jalkeen ta-
pahtuva kuivumiskutistuminen (pitkdaikaiskutistu-
minen) on betonille tyypillinen ominaisuus, johon
voidaan vaikuttaa betonin koostumuksella. Tavoit-
teena on vahentdd betonissa haihtuvan veden maa-
rad siten, ettd betoni voidaan valituilla tydmenetel-
milld siirtdd kohteeseen, valaa ja tiivistad. Tama
tarkoittaa kdytdnndssa, ettd betonissa runkoaineen
osuuden tulisi olla mahdollisimman suuri sek& mas-
san notkeuden mahdollisimman jaykka huomioon
ottaen tyémenetelmat ja rakenne. Notkistavilla li-
sdaineilla betonissa olevan veden maérad ja samal-
la kuivumiskutistumaa voidaan jossain maarin pie-
nentdd. Veden véhentdminen lisdaineilla lisaa toi-
saalta plastisen kutistuman riskia.

Betonin lujuusluokka valitaan siten, ettéd raken-
teen halutut ominaisuudet saavutetaan. Maanva-
raisissa lattioissa lujuusluokka K30 - K35 on yleen-
sa riittdva. Suurempia lujuusluokkia tulisi kayttaa
vain erikoistapauksissa.

Markkinoilla on lisdaineita, joilla voidaan vahen-
ta8 betonin kuivumiskutistumaa. Né&illa lisdaineilla
voidaan erityisesti vahentdd halkeiluriskid ensim-
maisten viikkojen ja kuukausien aikana. Lisdaineilla
voidaan pédéasta noin 30...50 % pienempdan kutis-
tumaan verrattuna betoniin, jossa lisdainetta ei ole
kaytetty.

Betonin kuivumiskutistumaa voidaan arvioida
kuvan 10 kayrastolla.

Kuivumiskutistumisen  (pitkdaikaiskutistuman)
suuruuteen jalkihoidolla ei voida vaikuttaa kovin-
kaan paljon. Jélkihoidolla voidaan sen sijaan vai-
kuttaa ratkaisevasti ajankohtaan, jolloin kuivumis-
kutistuminen kaynnistyy. Lattiarakenteissa jalkihoi-
dolla tulee ennen kaikkea turvata betonin riittadva
vetolujuus, joka on kutistumishalkeilun kannalta
ratkaiseva. Jos jalkihoito lopetetaan tai sitd laimin-
ly6daan vaiheessa, jossa betonin vetolujuus on pie-
ni, kasvaa lattian halkeiluriski merkittavasti.

Jélkihoidolla voidaan vaikuttaa lattioissa pinnan
mekaaniseen kestavyyteen (iskut, kulutus).

HALKEILUN ESTAMINEN

RAKENTEELLISIN KEINOIN

Perinteellinen keino maanvaraisten lattioiden kutis-
tumisesta syntyvien muodonmuutosten ja halkeilun
hallintaan on jakaa lattia kutistumissaumoin sopi-
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viin ruutuihin, jolloin kutistumisesta syntyvat muo-

donmuutokset kohdistuvat saumoihin ja hallitsema-

tonta halkeilua ei synny. Yleisesti kdytetty kutistu-
missaumojen véli on 6...9 metrid ja pyrkimyksend
on nelién- tai suorakaiteenmuotoinen ruudukko,
jossa pitempi sivu on korkeintaan 1,5 x lyhyempi si-
vumitta.

Jotta laattaan ei syntyisi hallitsematonta halkei-
lua, tulee huolehtia seuraavista asioista

— lattiassa kaytettavan betoni tulee olla mahdolli-
simman vahan kutistuvaa (raekoko = 16 mm,
kohtuullinen lujuus K30 tai K35 ja notkeusluokka
S2...S3 tai notkistus lisdaineilla)

— tehokas jalkihoito heti, kun se on mahdollista ja
jalkihoidon jatkaminen, kunnes betonilla on ve-
tolujuutta riittdvasti vastaanottamaan kutistu-
misesta syntyvat jannitykset

— mahdollisimman pieni kitka alustan ja be-
tonilaatan valilla

— alustan oltava tasainen, jottei synny vaarnavai-
kutusta laatan ja alustan valille

— sahasaumojen sahaus ennen kuin kutistuminen
kédynnistyy ja jalkihoidon jatkaminen sahauksen
jalkeen

— halkeilua ja halkeamaleveyttd rajoitetaan rau-
doitteilla lattian kayttotarkoituksen mukaan

— jos halkeilusta on esteettistd haittaa, halkea-
maleveys tulisi olla korkeintaan 0,3 mm

— haitallista kdyristymista voidaan rajoittaa myds
raudoitteilla, jotka sijoitetaan laatan yldpintaan
laattakentdn reuna-alueella oleviin kaistoihin.
Laatan alapintaan sijoitetut raudoitteet lis&dvat
kayristymista

— mitoitetaan lattia kestdmaan kuormitukset ti-
lanteessa, jossa laatan reunat ja nurkat ovat
kayristyneet

Maanvarainen laatta mitoitetaan tavanomaiseen
tapaan valitseville kuormituksille, taipumille ja hal-
keamaleveyksille. Raudoitteina voidaan kayttaa ir-
totankoja, raudoiteverkkoja tai yhd yleisemmin
mattoraudoitteita.

Terdskuitujen kayttd maanvaraisissa teollisuus-
lattioissa on yleistynyt. Kuitujen maara on usein
varsin pieni 20...30 kg/m?. Em. kuitum&ara on riit-
tdmatdn estdmaan halkeilua tai rajoittamaan hal-
keamaleveyttd. Kun terdskuitujen maara on yli 40
kg/m®, silla on merkitysta halkeilun rajoittamisen
kannalta.

Kaytanndssa on havaittu, ettd kuitujen sekoittu-
minen betoniin on epatasaista ja kuitujen maara voi
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Taulukko 1. Suositeltava maksimiraekoko maanvaraisissa lattioissa /5/.

Laatan paksuus, Kiviaineksen suurin raekoko, mm
mm 16 20 25 32
> 120 - - - X
80...120 (x) X X (x)
Taulukko 2.
Jélkihoidon vahimmaisajat vakiolampotilassa normaalisti kovettuvalle betonille /2/.
Betonin Aika vuorokautta, jolloin saavutetaan Aika vuorokautta, jolloin saavutetaan
lampétila, °C | 70 % nimellislujuudesta 80 % nimellislujuudesta
K30 K40 K50 K30 K40 K50
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Betonin pitkdaikaiskutistuman arviointi /4/.

vaihdella varsin suuresti. Vaihtelu voi olla + 20 %
annostelutavoitteesta. Laatan rakenteiden suunnit-
telussa saatua kuitumaaraa tulisi kasvattaa annos-
teluvaihteluiden ja sekoituksessa tapahtuvien vaih-
teluiden takia.

LATTIOIDEN KAYRISTYMINEN

Maanvaraisissa lattioissa laatan reunojen ja nurkki-

en nousu johtuu kahdesta syysta:

— kutistumaerosta betonilaatan yla- ja alapinnan
valilla

— lampédtilaerosta laatan yl&- ja alapinnan valilla

Naista kutistumaero on yleensa merkittavin. Maan-
varaisissa laatoissa kayristymista voidaan véhentaa
rakenteellisin keinoin, valitsemalla mahdollisim-
man vahan kutistuva betoni seké aloittamalla teho-
kas jélkihoito mahdollisimman pian valusta.
Maanvaraisissa lattioissa tavanomaisilla laatta-
paksuuksilla 80...120 mm kdayristymd voi olla
5...20 mm olosuhteista ja rakenteesta riippuen.
Kéyristymisen seurauksena on usein vaurioita kutis-

tumis- ja liikuntasaumojen ldheisyydessd. Sauma-
kohtiin syntyy kohoumia tai harjanteita sekd ham-
mastuksia. Lattia ei endé tayta sille asetettuja ta-
saisuusvaatimuksia. Saumojen viereen ja nurkkien
alueille syntyy halkeamia, kun koholla oleva laatan
reunat eivat kesta kuormituksia ja halkeilevat. Lat-
tian liikennditévyys karsii ja korjaustarve lisdéntyy
seka saumoja ja halkeamia joudutaan korjaamaan.

Kutistumisen ja valun onnistumisen kannalta
suositeltavat betonimassan kiviaineksen maksimi-
raekoot annetaan taulukossa 1.

Maanvaraisten lattioiden valuissa betonimassan
siirtoihin kéytetd&n pumppausta. Kun betonin mak-
simiraekoko on 16 mm, tulee siirtoputkiston ja/tai
letkun halkaisijan olla vahintdan 75 mm ja 32 mm:n
massalla 100 mm. Jos pumppauksessa kdytetddn
em. suositusta ohuempia putkia tai letkuja on vaa-
rana putkiston akillinen vaurioituminen ja onnetto-
muusriskit.

Jélkihoitoon tarvittava aika voidaan arvioida
taulukon 2 avulla.
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Rullattavien mattoraudoitteiden kdytté nopeuttaa maan- SAUMATTOMAT LATTIAT

varaisten saumattomien betonilattioiden raudoittamista. Maanvarainen betonilattia voidaan toteuttaa
my@s ilman kutistumissaumoja. Saumattomia lat-
tioita on viime aikoina toteutettu useita ja niistd
saadut kokemukset ovat olleet padosin myéntei-
sid. Suunnitteluperiaatteena on, ettd kutistumi-
sesta syntyva halkeilua rajoitetaan raudoitteilla si-
ten, ettd halkeamia ei voi paljain silmin erottaa tai
halkeilua ei ole hairitsevassd maérin. Koska raken-
teessa ei ole kutistumissaumoja, myds laatan kay-
ristymisestd aiheutuvat ongelmat poistuvat ldhes
kokonaan tai rajoittuvat vain lattiarakenteen reu-
na-alueille. Rakenteen tavanomaista suurempi
raudoitemadra rajoittaa osaltaan kdyristymista.
Toinen tapa tehda lattia ilman kutistumissaumo-
ja on rakenteen jannittdminen rasvapunoksilla, jol-
loin rakenteeseen ei synny halkeamia kutistumi-
sesta eikd kuormituksista. Jannitettyjen maanva-
raisten lattioiden teko on Suomessa vahaista.
Perinteisilld tankoraudoitteilla raudoitetun sau-
mattoman lattian mitoitus on esitetty julkaisussa
by45 / BLY7 Betonilattiat 2002 /1/. Raudoitteiden
madradn vaikuttavia tekijoita ovat laatan paksuus,

z
e
®
a
=)
o
&
@
%]

12
12 13 betonin lujuus, laatan ja alustan valinen kitka seka
Detaljikuva Hyvinkdan varikkohallin pilarin irrotuskais-  Detaljikuva valusaumasta, jossa on kutistumista estévé li-  betonin kutistuma. On huomattava, ettd raudoit-
tasta. Lattiassa ei ole nurkan nousua. Betonilattiassa on  saaine/vertailubetoni. Sauma ei ole auennut. Lisdaine  tgilla ei voida vaikuttaa betonin sitoutumisen ja
teraSh"e“V Sirotepinta. fummentaa hieman bstonin varia. - ) varhaisvaiheen kovettumisen aikaiseen halkeiluun.
" P . "

Tahan vaikutetaan Idhinna betonin valinnalla, jalki-
hoidolla ja pitdmélla valuolosuhteet sellaisina, etta
veden haihtuminen betonin pinnasta on mahdolli-
simman vahaista (Idmpotila, ilmavirtaukset, aurin-
gon séateily, lammittimien vaikutus jne).

Raudoitteet sijoitetaan 120 mm paksuilla ja tata
ohuemmilla laatoilla yhteen kerrokseen laatan
poikkileikkauksen puolivéliin. Tata paksummilla
laatoilla raudoitteet sijoitetaan kahteen kerrok-
seen. Betonin lujuus ei saa poiketa ty6n aikana
suunnitellusta ja lujuuden vaihtelu on pidettava
mahdollisimman pienend. Myds laatan paksuuden
vaihtelut lisdavat halkeiluriskia. Laatan paksuuden
vaihtelu maanvaraisissa lattioissa on seurausta va-
lualustan epétasaisuudesta. Alustan tasaisuudelle
tulee suunnitelmissa esittda vaatimukset ja todeta
tasaisuus ennen laatan raudoitusta ja valua. Mat-
toraudoitteita kdytettdessa asennustydn helpotta-
miseksi lamma@neriste on syytd sijoittaa alemmas
ja mekaanisena suojana kayttaa esimerkiksi kapil-
13 laarikatkokiviaineskerrosta.
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KOKEMUKSIA KOEKOHTEESTA

Saumatonta lattiarakennetta seurattiin koeraken-
tamiskohteessa Hyvinkaalla, jossa rakennettiin
noin 600 m? suuruinen puolildmpiman varikon lattia
saumattomana rakenteena vuoden 2009 joulukuus-
sa. Lattia valettiin kahtena noin 300 m%n valualu-
eena. Valujen vélinen aika oli 3 vuorokautta. Toi-
sessa valussa betoniin lisattiin kutistumista esta-
vaa lisdainetta siten, ettd betonireseptid ei muilta
osin muutettu.

LATTIARAKENNE ON SEURAAVA:

— pintakasittelynd sirotepintaus, terdshierto usei-
ta kertoja laatan yli, lopputuloksena I&hes kiil-
tava pinta

— 120 mm paksu terdsbetonilaatta, betoni K35,
maksimirae 16 mm, notkeus S3 (notkistin 0,5 %
sementin painosta)

— lammaneriste XPS eriste 30 mm, eristeen paalla
suodatinkangas

— kapillaarikatkokiviaines 4-32 mm > 300 mm

— tayttokerros ja kantava maapohja

Raudoitteena kéytettiin harjaterdstd 12 mm irto-
tangoilla #150 mm laatan keskella. Ohjeen by45
mukaan mitoitettuna terdsmaaran tulisi olla hie-
man suurempi.

Lattian valu tapahtui talvisissa olosuhteissa ra-
kenteilla olevassa hallissa, jossa ldmpdtila oli noin
15 astetta. Hallin ikkuna ja oviaukot oli suljettu ja il-
mavirtauksia hallissa pyrittiin estdmaan mahdolli-
suuksien mukaan.

Jalkihoitoon kaytettiin jélkihoitoainetta, josta oli
hyvat kokemukset. Lattialaattaan ei syntynyt var-
haisvaiheessa halkeamia.

Betonista otettiin koekappaleet kutistumamitta-
uksia varten. Betonin kuivumiskutistuminen tulee
arvion mukaan olemaan noin 0,7 mm/m. Kutistu-
mista estava lisdaine pienentda kutistuman luke-
maan 0,5 mm/m (-28 %). Ensimmaisen kuukauden
aikana kutistuminen lisdainebetonilla oli noin 40 %
pienempi kuin vertailubetonilla.

Kutistumisenestolisdainetta (1,85 % sementin
painosta, notkistinta ei kaytetty) sisaltavan betonin
tyGstettdvyysominaisuudet (levitettavyys, pinnan
tasaus, tiivistys) olivat paremmat kuin vertailubeto-
nilla, jonka tydstettdvyyteen oltiin myds tyytyvéisia.

Lattian halkeilua ja kdyristymistd on seurattu yli
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neljan kuukauden ajan. Toistaiseksi halkeilua eikd
kéyristymistd ole havaittu. Halkeilun todennakdi-
syys on jatkossa pieni, koska betonin kutistuminen
on padosin tapahtunut.

YHTEENVETO

Betonin kutistuminen ja kdyristyminen aiheuttaa
vaurioita ja korjaustarvetta maanvaraisiin be-
tonilattioihin varsin usein. Naistd ongelmista on
mahdollista padsta eroon tai ainakin niitd voidaan
ratkaisevasti vahentdd, kun tunnetaan ongelmien
syyt ja varaudutaan syiden poistamiseen. Virhee-
ton lopputulos saavutetaan asiantuntevalla suun-
nittelulla ja tyén toteutuksella. Pienetkin laimin-
ly6nnit nakyvat pahimmillaan jo valun jalkeisena
paivana.

Teollisuus- ja liikerakennusten lattioiden toteu-
tuksessa kuitubetonin kéytté on voimakkaasti li-
sdantynyt. Lattioita toteutetaan yleisesti varsin
pienilld kuitumaarilla 20-30 kg/betoni-m®, joka on
useissa tapauksissa halkeilun ja kdyristymisen ra-
joittamisen seka kuormituksen keston kannalta
riittdméatdn madra. Kuitumaarien mitoitukseen tuli-
si paneutua entista huolellisemmin.

Lattioiden tekeminen saumattomina ratkaisui-
na on yleistynyt. Kayttokokemukset ovat olleet
padsaantéisesti hyvia ja todennakdisesti ratkaisu
yleistyy ldhivuosina. Haittapuolena saumattomis-
sa lattioissa on kohonneet kustannukset, jotka
johtuvat padasiassa raudoitteiden kasvaneesta
madrasta.

LAHDEKIRJALLISUUS:

/1/ Betonilattiat 2002, by45 / BLY7, Suomen Beto-
niyhdistys ry.

/2/ Betoninormit 2004, by50, Suomen Betoniyhdis-
tysry.

/3/ Industrigolv, rekommendationer for projekte-
ring, materialval, produktion, drift och under-
hall, Betongrapport nr 13-2008, Svenska Be-
tongféreningen Stockholm December 2008.

/4/ Mario Collepardi, Silvia Collepardi, Roberto
Troll, Concrete mix design, 2007.

/5/ www.betoni.com
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Yleiskuva Hyvinkdan saumattomasta maanvaraisesta lat-
tiasta. Kuva on otettu varikkohallista noin 4 kk valun jal-
keen. Lattiassa nakyy kaytostd johtuvaa likaantumista ja
lumen sulamisvettd. Lattiabetonin toimittajana varikko-
hallissa oli Hyvinkaén Betoni Oy.

CONCRETE FLOORS SUPPORTED ON GROUND

Concrete floors are challenging to design and implement,
although technical development has taken place in both
material technologies and implementation.

The tendency of concrete to shrink and warp causes da-
mage and makes repairing of concrete floors supported
on ground necessary quite frequently. The problems can
be eliminated or at least clearly reduced by identifying
the causes of the problems and focusing efforts on elimi-
nating the causes. Expert design and implementation of
the work guarantees a flawless end-result. At worst,
even minor negligence becomes evident already the next
day after pouring.

The use of fibre concrete has increased a lot in the
floors of industrial and commercial buildings. Floors are
commonly implemented with relatively small fibre
amounts, 20-30 kg per one cubic metre of concrete, which
in many cases Is inadequate to prevent cracking and war-
ping and to ensure the required load-bearing capacity.
The fibre amounts should be considered more carefully.

The implementation of floors without joints has be-
come more common. Operating experience has been
good as a rule. The solution would seem to become more
universally accepted in the next few years. The disadvan-
tage of jointless floors is the increase in costs, primarily
due to the increase in the amount of reinforcement.
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