VALISEINAELEMENTTI 200 mm

A1-A3 paastot 74 kg CO, eq./m?

Hiilijalanjaljen muodostuminen moduuleissa A1-A3

a?r?:iléae_n E{‘S 2‘;}‘3 Muut (sis. vesi,
kuljetus jatevesi, jatteet jne.)

1%

tehtaalle
7 %

Kiviaines
1%

Sementti
75 %
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